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	1
	TESIS GENERAL JOHANNA GUZMAN -MODELOS.pdf
	Variables
	Variable dependiente: cambio dimensional.
	Variable independiente: agentes desinfectantes.
	Variable interviniente: tiempo.
	Muestra:  Las muestras fueron divididas en tres (03) grupos de impresiones de hidrocoloide irreversible, sumergidos durante 10 minutos en:
	Luego se lavaron, secaron y vaciaron con yeso tipo IV.
	Tipo de muestreo: se empleó el muestreo probabilístico, para seleccionar de manera aleatoria simple los tres grupos de estudio: H, G y A.
	Tamaño de muestra: Tamaño total de muestra fue aceptada los revisores y presenta un respaldo de investigaciones previas2: 90 impresiones de modelos obtenidos de las impresiones de alginato del maxilar superior.
	Se empleo el método doble ciego, para evitar el sesgo de la observadora.
	Criterios de selección:
	Criterio de inclusión: Impresiones sin distorsión, integras y sin burbujas negativas.
	Criterio de exclusión: Impresiones que sufrieron caídas luego de su impresión o que hayan evidenciado granulación, que fueron expuestas fuera del ambiente de trabajo o que no se encontraron homogéneas en su textura.
	Figura Nº 01: Base Moldes para zócalos Fuente: AZDENT®
	Al comparar los cambios dimensionales de modelos obtenidos por medio de impresiones de hidrocoloide irreversible, sumergido en hipoclorito de sodio al 0.5% con una variabilidad mediana de 8.20 mm en glutaraldehído al 2% con una variabilidad mediana de...


