
 

Artículo Original 

69 



Kiru 4(2), 2007

Hermes Cubas Rojas, Jessica Herrera Hurtado.

tres grupos: grupo I: 20 caninos obturados con la técnica 
de condensación lateral, desobturados con fresas Peeso y 
sin compactación apical; grupo II: 20 caninos obturados 
con la técnica de condensación lateral, desobturados con 
fresas Peeso y compactados apicalmente; grupo III: 20 
caninos obturados con la técnica de condensación lateral, 
desobturados con fresas Peeso, compactados apicalmente 
e impermeabilizados con cianocrilato.

Las muestras seleccionadas se desinfectaron en hipoclorito 
de sodio al 2,5%; luego para su conservación fueron 
hidratadas en suero fisiológico por 48 horas; por grupo les 
tomaron radiografía en sentido vestíbulo-lingual mediante 
placas oclusales. Se usaron para su identificación números 
de plomo; para su posterior lectura, asimismo fueron 
seccionadas las coronas a nivel esmalte-cemento con un 
disco de carburundum, homogenizando la longitud en 
16 mm. La preparación biomecánica fue realizada con 
limas K. La instrumentación fue a una longitud de 15 mm 
hasta la lima Nº 60 y luego retrocedieron con las limas 
Nº 70 y Nº 80, irrigando el conducto con hipoclorito de 
sodio al 1%. Luego regularizaron las paredes con fresas 
Gates Glidden Nº 3-4-5 a 10 mm de longitud, y realizaron 
una irrigación final y secaron el conducto con conos de 
papel. La obturación se realizó con conos de gutapercha 
mediante la aplicación de la técnica de condensación 
lateral: el cono principal Nº 60 y los accesorios Nº 25 
y cemento tipo Grossman; para la condensación lateral 
utilizaron el espaciador Nº 25 a 14 mm de longitud, 1 mm 
menor a la longitud de trabajo.

La desobturación parcial la hicieron con fresas Peeso, 
manteniendo un remanente de obturación de 5 mm. Los 
dientes volvieron a ser divididos en 3 grupos: grupo I: 20 
caninos obturados con la técnica de condensación lateral, 
desobturados con fresas Peeso, sin compactación apical 
y sin impermeabilización; grupo II: 20 dientes obturados 
con la técnica de condensación lateral, desobturados 
con fresas Peeso, con compactación apical y sin 
impermeabilización; grupo III: 20 dientes obturados  con 
la técnica de condensación lateral, desobturados con fresas 
Peeso, con compactación apical e impermeabilización 
con cianocrilato; luego se colocó una gota de cianocrilato 
en la entrada del conducto y con la ayuda de un cono 
de papel Nº 55 se llevó hacia las paredes del conducto y 
remanente de obturación.

La superficie externa radicular de cada pieza fue cubierta 
por dos capas de esmalte de uñas, excepto en el tercio 
apical y en la parte cervical, dejándose secar por 3 horas; 
luego de ser rotuladas individualmente fueron sumergidas 
en azul de metileno al 2% por 48 horas; pasado ese 
tiempo fueron lavadas en agua corriente durante 2 horas; 
se secaron al aire libre por 24 horas, se retiraron el barniz 
de uñas para su limpieza total; luego fueron congeladas 
por 24 horas, para después realizar una muesca por todo 

el perímetro de las caras proximales de más o menos 1 
mm  de profundidad, para con la ayuda de una espátula 
lecrón poder abrirlas. La observación, medición y análisis 
de la microfiltración se hizo con el uso de un microscopio 
estereoscopio.

RESULTADOS

El grupo I: presentó mayor microfiltración a nivel tercio 
cervical (61,28 mm) y menor a nivel del tercio apical 
apical (13,65 mm).La prueba de Kruskall Wallis mostró 
diferencias significativas (p<0,05>).Chi cuadrado de 
62,023, GL =3,  P= .000. 

El grupo II: presentó mayor microfiltración a nivel tercio 
cervical (67,18 mm) y menor a nivel del tercio apical 
apical (20,65 mm). La prueba de Kruskall Wallis mostró 
diferencias significativas (p<0,05>).Chi cuadrado de 
44,260, GL= 3, P=  .000. 

El grupo III presentó mayor microfiltración a nivel tercio 
cervical (64,38 mm) y menor a nivel del tercio apical 
apical (30,50 mm).La prueba de Kruskall Wallis mostró 
diferencias significativas (p<0,05>); Chi cuadrado de 
50,288, GL= 3, P=  ,000

Según los tercios:

Tercio cervical: la mayor microfiltración se presentó en el 
grupo I con una media de 47,60 mm y menor en el grupo 
III con una media de 14,60 mm y un Chi cuadrado de 
35,85; tercio medio, la mayor microfiltración se presentó 
en el grupo I con una media de 49,70 mm y menor en el 
grupo III con una media de 14,00 mm y un Chi cuadrado 
de 43,89, Gl 2, P=,000; tercio apical corte, la mayor 
microfiltración se presentó en el grupo I con una media  
de 45,13 mm y menor en el grupo III con una media de 
14,00 mm, un Chi cuadrado de 35,32, Gl 2, P=,000; tercio 
apical apical, la mayor microfiltración se presentó en el 
grupo I con una media de 33,50 mm y menor en el grupo 
III con una media de 24,00 mm un Chi cuadrado de 8,017, 
Gl 2 , P=  ,018.
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Desobturación del conducto radicular y uso de cianocrilato frente a la microfiltración

Tabla 1: microfiltración de las piezas dentarias de acuerdo con el grupo al que
pertenecen y clasificadas por tercios

Tabla 2: microfiltración en el tercio cervical, medio, apical/ corte, apical/ apical
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